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บทคดัย่อ 
 

 โครงงานเร่ืองการพฒันาแผน่ติดผนงักนัน ้ามนัจากเส้นใยกลว้ยน ้าวา้ เป็นการทดลองวธีิการ
ผลิตเส้นใยกลว้ย เปรียบเทียบปริมาณเส้นใยจากกลว้ยชนิดต่าง  ๆ เปรียบเทียบความสามารถในการ
ดูดซบัน ้ามนัทอดอาหารของเส้นใยกลว้ยและการพฒันาแผน่ติดผนงักนัน ้ามนัจากเส้นใยกลว้ย  โดย
การทดลองแบ่งเป็น  3 ตอน การทดลองท่ี  1 การน ากาบกลว้ย  3 ชนิดไดแ้ก่   กลว้ยน ้าวา้   กลว้ย
เล็บมือนาง และกลว้ยป่า  มาผลิตเป็นเส้นใย  โดยใชก้รรมวธีิแบบปลอดภยั (Semichemical process) 
ซ่ึงจากการผลิตเส้นใยจากกลว้ยทั้ง  3 ชนิด ปรากฏวา่  เม่ือใชป้ริมาณกาบกลว้ยในปริมาณเท่ากนั  
กลว้ยน ้าวา้จะใหเ้ส้นใยท่ีมีปริมาณสูงสุด  ลกัษณะเส้นใยจะเหนียวจบัแลว้นุ่มมือมีความมนัคลา้ย
ไหม  ทดลองท่ี 2 น าเส้นใยท่ีไดจ้ากการทดลองท่ี  1 มาผสมกบักาวแป้งเปียก  แลว้น าไปตากแดดให้
แหง้ น าแผน่เส้นใยท่ีไดเ้ปรียบเทียบความสามารถในการดูดซบัน ้ามนั  ปรากฏวา่แผน่เส้นใยจาก
กลว้ยน ้าวา้สามารถดูดซบัน ้ามนัและอุม้น ้ามนัไดม้ากท่ีสุด  การทดลองท่ี  3 เป็นการพฒันาแผน่ติด
ผนงักนัน ้ามนัจากเส้นใยกลว้ยน ้าวา้  โดยการน าเส้นใยกลว้ยน ้าวา้ผสมกบักาว  TOA  กาวแป้งเปียก  
และน ้ายางพารา เพื่อท าเป็นแผน่กนัน ้ามนั  และน าไปเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซบัน ้ามนั
ของแผน่ติดผนงัทั้ง  3 แบบ ผลปรากฏวา่เส้นใยกลว้ยท่ีผสมดว้ยกาวแป้งเปียกสามารถดูดซบัน ้ามนั
ไดดี้ท่ีสุดน ้ามนัไม่ไหลยอ้ยสามารถซึมอยูใ่นผนงักนัน ้ามนัท่ีผลิตข้ึน รองลงมาคือ เส้นใยกลว้ยผสม
ดว้ยกาว TOA และเส้นใยกลว้ยผสมยางพาราตามล าดบั 
 การน าเส้นใยกลว้ยน ้าวา้มาพฒันาเป็นแผน่ติดผนงักนัน ้ามนั และน ามาเป็นส่วนประกอบใน
แผน่ดูดน ้ามนัในเคร่ืองดูดควนัเหนือเตาแก๊ส  ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่  ในรูปแบบผลิตภณัฑ์
รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากท าจากวสัดุธรรมชาติ  สามารถยอ่ยสลายไดง่้าย  
และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อในดา้นอ่ืน ๆ ไดอี้ก เช่น น าไปเป็นเช้ือเพลิงหรือวสัดุในการปลูก
พืชไดต่้อไป 
 



ภาพท่ี 3.1 กาบกลว้ยสามชนิด 

ถ่ายภาพโดย:สิริมาจนัทร์เชาว ์

วธีิการทดลอง 
การทดลองที ่1เปรียบเทียบปริมาณเส้นใยจากกลว้ยสามชนิดในทอ้งถ่ินท่ีผลิตไดจ้ากวธีิการผลิตเส้น
ใยแบบปลอดภยั 
 1. น ากาบกลว้ย ทั้ง 3 ชนิด ไดแ้ก่ กาบกลว้ยน ้าวา้ กาบกลว้ยเล็บมือนาง และกาบกลว้ยป่า 
มาผึ่งไวใ้หโ้ดนแดดประมาณ 2-3 วนั น ามาตดัเป็นช้ิน ๆ ยาวประมาณ 1น้ิว ชัง่น ้าหนกักาบกลว้ยทั้ง 
3 ชนิด อยา่งละ1 กก. ใส่ถงั แช่ดว้ยน ้าปูนขาวเขม้ขน้ 25%  นาน 24ชัว่โมง แลว้น ามาตม้ต่อนาน  
1 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. น ากาบกลว้ยท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาป่ันดว้ยเคร่ืองป่ัน นาน 5 นาที แลว้ลา้งใยดว้ยน ้า
สะอาด น ามาแช่ในน ้าส้มกลว้ยนาน 24 ชัว่โมง  เพื่อลา้งเส้นใยและปรับสภาพความเป็นกรด– เบส 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพท่ี 3.3ลา้งเส้นใยกลว้ยดว้ยน ้าสะอาด 

ถ่ายภาพโดย:สิริมาจนัทร์เชาว ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.2 ป่ันเส้นใยกลว้ยใหล้ะเอียด 

ถ่ายภาพโดย : แพรกานต ์ อ าไพเมือง 
 
 3. ลา้งส้นใยกลว้ย ดว้ยน ้าสะอาด 3-4 คร้ัง โดยใชผ้า้ขาวบางรองขณะลา้งเส้นใย บีบใหน้ ้า
ไหลออกพอหมาด ๆ น าเส้นใยกลว้ยทั้งสามชนิดท่ีมาผึ่งลมใหแ้หง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. ชัง่น ้าหนกัส้นใยกลว้ยทั้งสามชนิด บนัทึกน ้าหนกัท่ีได ้
 
การทดลองที2่เปรียบเทียบความสามารถในการดูดซบัน ้ามนัทอดอาหารของเส้นใยกลว้ย 



 1. น าเส้นใยกลว้ยทั้งสามชนิด มาชัง่น ้าหนกั อยา่งละ 300 กรัม ผสมดว้ยกาวแป้งเปียก 100 
กรัม เทลงในแม่พิมพต์าข่าย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.4น าเยือ่กลว้ยมาใส่ในแม่พิมพแ์ละทิ้งไวใ้หแ้ขง็ตวั 
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงธญัญลกัษณ์  ทองสม 

 
 2. น าไปผึ่งลมใหแ้หง้ ลอกแผน่เส้นใยกลว้ยทั้ง 3ชนิดออกมาจากแม่พิมพต์าข่าย ตดัเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาด 2x2น้ิว น าแผน่เส้นใยกลว้ยแต่ละชนิด มาชัง่น ้าหนกัและบนัทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5ไดแ้ผน่ติดผนงักนัน ้ามนั ดงัภาพ 
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงแพรกานต ์ อ าไพเมือ 

 
 



 
 
 

 
  
 
 

 
ภาพท่ี 3.6น าแผน่ติดผนงักนัน ้ามนัมาชัง่น ้าหนกั 

ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงสิริมา  จนัทร์เชาว ์
 

3. น าน ้ามนัพืชเทลงในจานเล้ียงเช้ือ จ านวน 3 ใบๆ ละ 50 ml น าแผน่เส้นใยกลว้ยน ้าวา้  
แผน่เส้นใยกลว้ยเล็บมือนาง และแผน่เส้นใยกลว้ยป่า อยา่งละช้ินใส่ลงในน ้ามนัในจานเล้ียงเช้ือ  
ใบท่ี 1-3 ตามล าดบั แช่ไวน้าน 5 นาที 
 

 
 

ภาพท่ี 3.7น าเส้นใยกลว้ยแต่ละชนิดใส่ลงในจานเล้ียงเช้ือ 
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงธญัญลกัษณ์  ทองสม 

 
 
 
 



 
 4.ยกแผน่เส้นใยแต่ละแผน่ ข้ึนจากน ้ามนั ชัง่น ้าหนกั บนัทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.8 น าเส้นใยทั้ง 3 แผน่ไปวางบนกล่องพลาสติก 
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงสิริมา  จนัทร์เชาว ์

 
5. น าแผน่เส้นใยกลว้ยท่ีชัง่น ้าหนกัแลว้ วางบนกล่องพลาสติกท่ีปิดปากกล่องดว้ยผา้ขาว

บางดงัภาพวางทิ้งไวน้าน ทุก ๆ 1 นาที ชัง่น ้าหนกัแผน่เส้นใย บนัทึกผล 
การทดลองที3่การพฒันาแผน่ติดผนงักนัน ้ามนัจากเส้นใยกลว้ย 

1. น าน ้าเปล่าเทลงในภาชนะ 1ใน 5 ส่วนแลว้น าเส้นในกลว้ยน ้าวา้ ลงไปแช่น ้า และตีใย
ใหแ้ตกตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.9น าน ้าเปล่าและเส้นใยกลว้ยใส่ในภาชนะ 



ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงแพรกานต ์ อ าไพเมือง 
2. แผน่ท่ี 1 ใส่กาวลาแทกซ์ลงไป 1 ส่วนและผสมใหเ้ขา้กนัเทลงในแม่พิมพ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.10ใส่กาวลาแทกซ์ลงไปผสมใหเ้ขา้กนั 
ถ่ายภาพโดย :  เด็กหญิงธญัญลกัษณ์  ทองสม 

 
แผน่ท่ี 2  ใส่กาวแป้งเปียกลงไป 1 ส่วน แลว้ผสมใหเ้ขา้กนั เทลงในแม่พิมพ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.11ใส่กาวแป้งเปียกลงไปผสมใหเ้ขา้กนั 

ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงสิริมา  จนัทร์เชาว ์
 
 
 



แผน่ท่ี 3 ใส่ยางพารา ลงไป 1ส่วน เติมน ้าส้มกลว้ย ผสมใหเ้ขา้กนั เทลงในแม่พิมพ ์
 

 
 

ภาพท่ี 3.12ใส่ยางพาราผสมกบัน ้าส้มกลว้ยแลว้ผสมใหเ้ขา้กนั 
ถ่ายภาพโดย : เด็กหญิงแพรกานต ์ อ าไพเมือง 

 
3. ตั้งทิ้งไวป้ระมาณ 2 วนัใหแ้ขง็ตวัสามารถลอกออกจากแม่พิมพเ์ป็นแผน่ได ้
4. ไดแ้ผน่ผนงักนัน ้ามนัจากเส้นใยกลว้ย  

 5. น าแผน่ติดผนงัท่ีผลิตข้ึน ยดึติดกบัแผน่วสัดุอ่ืน ๆ ตั้งไวใ้นลกัษณะท ามุม 90 องศากบัพื้น 
เพื่อจ าลองการติดผนงั ใชห้ยอดหยด ดูดน ้ามนั พน่ใส่แผน่ติดผนงักนัน ้ามนัทั้ง 3 แบบในลกัษณะ
แบบเดียวกนั เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซบัน ้ามนัของแผน่ติดผนงัทั้ง 3 แบบ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


